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Era

Composition/SloZeni/Zusemmensetzung

100% Polyester/Polyester Flame Retardant

Weight/Vaha/Gewicht 320 g/m?

Width/Sitka/Breite 140 cm

Abrasion resistance/Odéruvzdornost/Scheuerfestigkeit ~ Martindale 100 000 cycles

Light fastness/Stélobarevnost na svétle/Lichtechtheit 5 ISO 105-B02
Pilling/Zmolkovani/Pilling 5
Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung EN 1021/1-2

- For standard care regulary use vakuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Pro hézné CiSténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavatem. V pfipadé potteby Cistéte hadfikem navihéenym vodou.
- Zur standardméBigen Pflege bitte regelméaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einen feuchten Tuch.

- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riiznych dodavek.
- Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge maglich.
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ED seating

Style

Composition/SloZeni/Zusemmensetzung 100% Polyester
Weight/Vaha/Gewicht 530 g/Im
Width/Sitka/Breite 150 cm

Abrasion resistance/Odéruvzdornost/Scheuerfestigkeit Martindale 120 000 cycle
Light fasteness/Stalobarevnost na svétle/Lichtechtheit 5-7

Fasteness to rubbing/Stélobarevnost v odéru/Reibechthei 4 -5
Pilling/Zmolkovani/Pilling 4-5
Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung Onorm B 3825

For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.

BS EN IS0 12947-2
BS EN 1SO 105-B02
EN ISO 105x12

BS EN IS0 12945-2
EN 1021 1&2

Pro béZné ¢isténi a idrZzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pfipadé potfeby Cistéte hadfikem navihéenym vodou.

Zur standardméBigen Pflege bitte regelmiBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.
Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riiznych dodévek.
Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge méglich.



= Synergy

SY08 SY56 SY74 SY45

SY35 SY57 SY83 SY47

SY38 SY63 SY85

Sy27 SY62

ED seating



Synergy

Composition/SlozZeni/Zusemmensetzung 95% Virgin wool / 5% Polyamid

Weight/Vaha/Gewicht 400 g/Im

Width/Sirka/Breite 140 cm

Abrasion resistance/Odéruvzdornost/Scheuerfestigkeit ~ Martindale 150 000 cycles  BS EN IS0 12947-2:1998

Light fastness/Stalobarevnost na svétle/Lichtechtheit %) ISO 105-B02:2014

Fastness to rubbing/Stalobarevnost v otéru/Reibechtheit 4 1SO 105-X12:2002

Pilling/Zmolkovani/Pilling 3-4 BS EN IS0 12945-2:2000

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung BS EN 1021 1&2 UNI 9175 Classe 1 IM
BS 7176 LOW HAZARD NF D 60-013

ONORM B 3825 & A 3800-1

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Pro bezné cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pfipadé potfeby Cistéte hadfikem navihéenym vodou.
- Zur standardméBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v rdmci riznych dodévek.
- Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge méglich.
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Florida

Composition/sloZeni/Zusemmensetzung 100% Polyester
Weight/vaha/Gewicht 570 g/Im

Width/Sirka/Breite 140 cm

Abrasion resistence/odéruvzdornost/Scheuerfestigkeit Martindale 85 000 cycles

Light fasteness/stalobarevnost na svétle/Lichtechtheit 6

Fasteness to dubbing/stalobarevnost v odéru/Reibechtheit  4-5

Pilling/ Zmolkovani/Pilling 5
Flammabality/ohnivzdornost/Feuersicherung BS 7176 CLASS LOW HAZARD,

For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
Pro béZné Cisténi a tdrZbu pravidelné vysdvejte vysavaéem. V pfipadé potreby ¢istéte hadfikem navihéenym vodou.
Zur standardmaBigen Pflege bitte regelméBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.
Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v ramci riiznych dodévek.
Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge mdglich.

EN 1SO 12947-2
EN 1SO 105-B02
EN 1SO 105-X12
EN 1SO 12945-2

EN 1021/1-2
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MAGIC

Composition/SloZeni/Zusemmensetzung PU 68% - Cotton 32%

Weight/Vaha/Gewicht 595¢ +/- 30g/m?

Width/Sitka/Breite 140 cm

Abrasion resistance/Odéruvzdornost/Scheuerfestigkeit Martindale 500 000 cycles

Light fastnes/Stalobarevnost na svétle/Lichtechtheit 7-8 ISO 105-B04
Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung BS 5852 CRIB5, DIN 4102 B2, EN 1021,1-2

Efficacy agains bacteria/Uginnost proti bakteriim/Wirksamkeit gegen Bakterien

Resistance to cleaning/Odolnost viici ¢isténi/Widerstand gegen Reinigungs (70% ethanol — 1SO 11640)

Surface resistance to blood and urine/Povrchova odolnost vici krvi a moci/
Oberflachenwiderstand zu Blut und Urin EN 12720

Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom is increased by
humidity and temperature and is irreversible. LD seating will note assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants
and possible permanent staining caused by this phenomenom.

CARE AND CLEANING:
- The Magic should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent bulid-up of dirt and contaminants
- Any stay, spills, or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining.

- Use soft soapy solutions or specials cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the material.
Remove only with a damp white cloth.

- Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone, or ketone (MEK) cause immediate damage and contribute
to the deterioration of the materidl. The use of such cleaners is at the owner’s risk.

U nékterych latek a pfidavnych barev (napf. ty pouzivané v dzinoving) mize dojit k zbarveni svétlejSich odstindi. Tento jev je nevratny

mi a moznym trvalym zneciSténim zapfi¢inénym timto jevem.

PECE A CISTENI:

- Magic by se mél gistit pravidelné, aby byl zachovan jeho vzhled a pfedeSlo se vytvofeni nanosu $piny a znecistujicich latek.

- Jakékoli skvrny Ci zneciSténi by se mély odstranit okam?Zité, aby se pfedeSlo trvalému znecisténi.

- K odstranéni skvrn na povrchu materidlu uZivejte mydlové roztoky nebo specidlni Cistici produkty na vinylové latky.
VZdy pouzivejte vihky bily hadrik.

- Laky, silna Cistidla, detergenty, xylenové roztoky, aceton nebo keton (MEK) zpiisobuiji okamZité poSkozeni a pfispivaji ke zniceni
materialu. PouZiti téchto Cistidel je na vlastni nebezpeci majitele.

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) kdnnen auf hellere Oberflachen abfdrben. Dieser Effekt nimmt mit steigen-
der Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. LD seating haften weder fiir das Abfarben durch externe Stoffe oder verunreinigende
Substanzen, noch fiir eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfarbung.

PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG

- Das Material sollte in regelméBigen Abstdnden gereinigt werden, um das Aussehen zu erhalten und ein Ansammeln von Schmutz
und Verunreinigungen zu vermeiden. Je nach Nutzungshdufigkeit und Beanspruchung ist eine hdufigere Reinigung notwendig.

- Flecken, Schmutz und jegliche Substanzen, die auf das Material gelangen, sollten unverziiglich entfernt werden,
um eine permanente Verschmutzung zu vermeiden.

- Verwenden Sie mildes Seifenwasser oder speziell fiir Vinylstoffe/Kunstleder empfohlene Produkte zur Reinigung und Entfernung
von Flecken auf der Oberflache. Benutzen Sie zur Reinigung lediglich ein weiB3es, feuchtes Tuch.
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Xtreme

Composition/SloZeni/Zusemmensetzung 100% Polyester Xtreme FR

Weight/Vaha/Gewicht 434 g/lm

Width/Sitka/Breite 140 cm

Abrasion resistance/Odéruvzdornost/Scheuerfestigkeit Martindale 100 000

Light fastness/Stélobarevnost na svétle/ Lichtechteit 6 ISO 105-B02
Fastness to rubbing/Stalobarevnost v otéru/Reibechtheit 4 ISO 105-X12
Piling/Zmolkovéni/Piling 5 BS EN ISO 12945-2

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung (GB) CRIB 5, (D) B1 EN 1021/1-2

For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
Pro béZné CiSténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pfipadé potieby Cistéte hadfikem navihenym vodou.
Zur standardméBigen Pflege bitte regelméBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
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Capture

Composition/Slozeni/Zusemmensetzung 85% Pure new wool / 15% Polyamid
Weight/Vaha/Gewicht 475 g/lm
Width/Sirka/Breite 140 cm
Abrasion resistance/Odéruvzdornost/Scheuerfestigkeit ~ Martindale 200 000 cycles BS EN IS0 12945-2, BS EN 14465
Light fastness/Stalobarevnost na svétle/Lichtechtheit 5-7 EN ISO 105-B02
Fastness to rubbing/Stalobarevnost v otéru/Reibechtheit 4-5 EN IS0 105x12
Pilling/Zmolkovani/Pilling 4-5 EN IS0 12945-2
Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung BS EN 1021 1&2 CATB 117-2013

BS 5852 0&1

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Pro bezné cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pfipadé potfeby Cistéte hadfikem navihéenym vodou.
- Zur standardméBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v rdmci riiznych dodévek.
- Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge méglich.
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Fame

Composition/SloZeni/Zusemmensetzung 95% Wools of New Zealand / 5% Polyamide
Weight/Vaha/Gewicht 630 g/Im

Width/Sirka/Breite 140 cm

Abrasion resistance/Odéruvzdornost/Scheuerfestigkeit Martindale

200 000 cycles

EN IS0 12947:2

Light fastness/Stalobarevnost na svétle/Lichtechtheit D=7 EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing/Stalobarevnost v otéru/Reibechtheit 4-5 EN ISO 105x12

Pilling/Zmolkovani/Pilling 4 EN ISO 12945-2

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung BS EN 1021 1&2 ONORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
BS 5852 Crib 5

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.

- Pro bezné cisténi a udrzbu pravidelné vysavejte vysavacem. V pfipadé potfeby Cistéte hadfikem navihéenym vodou.

- Zur standardméBigen Pflege bitte regelmaBig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.
- Odstiny potahovych latek mohou mit mirné odchylky v rdmci riznych dodévek.
- Bei Stoffen sind handelsiibliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge méglich.
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P5110

P5200

P5250

P5400

P5310

P100

P5000

P1025

"Vena - PV &F

V100

V5000

V1025

Artificial leather VENA can be combined with

leather — front parts of seat and backrest are

made of leather, rear visual part is made

of artifical leather (P/V — price category).

Or the VENA can be used for upholstery of all chair
(F — price category).

KoZenky Vena Ize pouZit v kombinaci s kiizi —
sedaci a opérna ¢ast je z klize a pohledovd zadni ¢ast
z koZenky (cenova kategorie P/V) nebo

samostatné na kompletni zidli (cenova kategorie F).
Das Kunstleder VENA befindet sich in der
Stoffkategorie F. VENA kann ebenfalls mit Echtleder
kombiniert werden. Die Vorderseiten von Sitz und
Riickenlehne werden dann aus Leder gefertigt, die
hintere Seite aus Kunstleder VENA

(Stoffkategorie P/V, insofern in der Preisliste
angegeben, sonst auf Anfrage).

=D
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Leather/Kize

Type of leather/Typ klize/Lederart Bovine/Hovézi/Rinderleder

Thickness/TlouStka/Stérke 1-1,2mm

Light fastness/Stéalobarevnost na svétle/Lichtechtheit >6 EN 1SO 105-B02
Origin/Plvod/Herkunft European raw hides

Clean with damp cloth. If it is available use distilled water. Restoratives designated for leather furniture care can be used.

Cistéte hadfikem navihdenym vodou. Pokud to bude moZné, pouZijte destilovanou vodu. Déle je moZné pouZiti regeneragnich prostiedki
uréenych pro oSetfovani kilze pouZité na ¢alounéném nabytku.

Reinigung mit einem feuchten Tuch. Wenn verfiigbar, bitte destilliertes Wasser verwenden. Fiir Leder geeignete Pflegemittel konnen
verwendet werden.

Vena

Composition/SloZeni/Zusemmensetzung 11 % PU, 66 % PVC, 23% PES
Weight/Vaha/Gewicht min 600 g/m?

Width/Sirka/Breite 140 cm

Abrasion resistance/Odéruvzdornost/Scheuerfestigkeit Martindale 120 000 cycles PN-EN344:1996
Light fastness/Stéalobarevnost na svétle/Lichtechtheit 7-8 EN ISO 105-B02
Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung EN 1021/1-2, BS 5852:2006 Ignition source 5

Clean with damp cloth. Special cleaners designed directly for PVC can be used.
Material je vhodné Gistit vihkym hadfikem. Je mozné pouZit Setrné Cistici prostiedky specialné uréené pro ¢isténi PVC.
Das Material kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Fiir PVC geeignete Pflegemittel kdnnen verwendet werden.

=D

seating





